
ISO 27448 (JIS R1703-1)  光触媒セルフクリーニング性能評価試験
（オレイン酸の分解性能を水接触角の変化により測定）
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経過時間（h）

接
触
角
（
°
）

↓A社 （2回塗法）

↓A社 （3回塗法）

←標準試料

←大手建材メーカー

（工場焼付加工品）

←SUNFLASH （1回塗布）

↓JIS判断基準ライン 20°

↑SUNFLASH自主制定ライン 5°


